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Untersuchungsziel: Desinfektionsmittelbestandigkeit nach D-LAB Standard

[unter Berlicksichtigung: Beschichtungsstoffe- Bestimmung der Bestandigkeit
gegen Fliisigkeiten Tropf-/ Fleckenverfahren DIN EN ISO 2812-4(2008-06) und
Bewertung laut DIN EN ISO 4628-1 (2004-01)]

Farbechtheitspriifung Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105-B02 (2014-11)
Urinbestandigkeit nach D-LAB Standard

Untersuchungsgut: 37204 Phil-Deligard — col.: 1001- Stiicknummer: 21243339009
Probennahme: durch den Auftraggeber

Auftraggeber: siehe Anschrift

Auftragsdatum: 06.02.2017

Auftragseingang: 06.02.2017

Priifdatum: 04.04.2017

Anzahl Seiten: 5

Anmerkung:
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Die Untersuchungsergebnisse haben nur Giltigkeit fiir das gepriifte Objekt.

Akkreditierte Priifverfahren sind unterstrichen. Im Priifbericht enthaltene Bewertungen

und Interpretationen sind nicht Gegenstand der Akkreditierung. Durch Kooperationspartner
durchgefiihrte Priifungen sind mit einem © gekennzeichnet.

Mitteilung iber den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegenliber

werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung des Auftragstellers gemacht.

Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken oder die Veroffentlichung freier Interpretationen
der Ergebnisse ist nur mit ausdriicklicher Genehmigung der Priifstelle zuldssig.

Restliches Untersuchungsgut wird nach 3 Monaten vernichtet. Bei den vorstehenden Spezifikationen/
Datenblattern / Priifzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien.
Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht ibernommen. Im Ubrigen gelten unsere
Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.textillabor.eu).
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Untersuchungsbericht Nr. 17-D-25

Allgemeine Beurteilung

1. Methode: Desinfektionsmittelbestandigkeit nach D-LAB Standard
[unter Beriicksichtigung: Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Bestdndigkeit
gegen Fliisigkeiten Tropf-/ Fleckenverfahren DIN EN ISO 2812-4 (2008-06) und
Bewertung laut DIN EN ISO 4628-1 (2004-01)]

Priifergebnisse

Artikel: 37204 Phil-Deligard — col.: 1001 Stiicknummer: 21243339009
Desinfektionsmittel/ Beurteilung nach Beurteilung nach
Konzentration 4 Stunden 24 Stunden

Menge GroBe Intensitat Menge GroBe Intensitét
der der der der der der
Schaden* | Schaden* | Verdnderung* | Schaden* | Schaden* | Verdnderung*

orae ™" | peanfektonsmitel]| | O 0 0 | o 0
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Untersuchungsbericht Nr. 17-D-25

Priifergebnisse

Desinfektionsmittel/ Beurteilung nach Beurteilung nach
Konzentration 4 Stunden 24 Stunden
Menge GroBe Intensitat Menge GroBe Intensitat
der der der der der der
Schaden* | Schiden* | Veranderung* | Schéden* | Schaden* | Veranderung*
Kohrsolin FF Tropfentest
0,5% Desinfektionsmittel 0 0 a 0 0 0
Wischtest
Desinfektionsmittel - 0 0 v 0 ;
Tropfentest
0
Dem. Wasser 0 0 0 : a
Wischtest
Dem. Wasser 0 0 0 0 a 0
Meliseptol Tropfentest
i . . 0
4,0% Desinfektionsmittel . . Q a L
Wischtest
Desinfektionsmittel . 0 0 6 ¢ g
Tropfentest
Dem. Wasser . 0 . g 0 .
Wischtest
0 0 0
Dem. Wasser 0 . 0
Incidin perfekt Tropfente_st _ 0 0 0 0 0 0
3,0% Desinfektionsmittel
Wischtest
Desinfektionsmittel 0 0 0 0 4 0
Tropfentest 0 0 0 0 0 0
Dem. Wasser
Wischtest
Dem. Wasser 0 . . 0 0 :
Terralin protect Tropfentest
0,5% Desinfektionsmittel 0 0 v ; 0 0
Wischtest
< 3 . 0 0 0 0 0 0
Desinfektionsmittel
Tropfentest 0 0 0 0 0 0
Dem. Wasser
Wischtest
Dem. Wasser 0 . g 0 0 .
Kennwert* Menge der Schiaden GroBe der Schiaden Intensitat der Veranderung
keine, d. h. keine erkennbaren . . . . nicht verandert, d. h. keine
0 Schaden nicht sichtbar bei 10facher VergréBerung wahmehmbare Veranderung
1 sehr wenige, d. h. kleine, gerade noch | nur sichtbar bei bis zu 10facher sehr gering, d. h. gerade
signifikante Anzahl von Schéaden VergréBerung wahrnehmbare Veranderung
2 wenige, d. h. kleine, aber signifikante | gerade sichtbar mit bloBem Auge (auf gering, d. h. deutlich wahrnehmbare
Anzahl von Schaden Normalsichtigkeit korrigiertes Sehvermdgen) | Verénderung
deutlich sichtbar mit bloBem Auge (auf ; gl
( 3 maéBig viele Schaden Normalsichtigkeit korrigiertes wlatlgike%nr\]t.) as'c_ae (l ereéunt clgru ng
Sehvermdgen) (bis zu 0,5 mm) _
4 Schéden in betrachtlicher Anzahl Bereich 0,5 mm bis 5 mm stark, d. h. ausgepragte

Veranderung

sehr viele Schaden

gréBer als 5 mm

sehr starke Veranderung
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Untersuchungsbericht Nr. 17-D-25

Angaben zur Durchfiihrung

2. Methode: Bestimmung der Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105-B02 (2014-11)
Verfahren 2

3. Messbedingungen

Priifgerat: Atlas Xenotest alpha LM

Lichtquelle: Xenonbogenstrahler

Filtersystem: Typ 7

Probenbewegung: Wechsellauf

Belichtungsdauer: 170 h — bis Note 6

Priifergebnis :
Artikel: 37204 Phil-Deligard — col.: 1001— Stiicknummer: 21243339009
Artikel / Desinfektionsmittel Note=

Originalprobe >6
Wischtestprobe mit Dismozon pur 0,75% >6
Wischtestprobe mit Apesin AP 100 0,5% >6
Wischtestprobe mit Lysoformin 3,0% >6
Wischtestprobe mit Helipur 1,0 % >6
Wischtestprobe mit Kohrsolin FF 0,5% >6
Wischtestprobe mit Meliseptol 4,0% >6
Wischtestprobe mit Incidin perfekt 3,0% >6
Wischtestprobe mit Terralin protect 0,5% >6

*Dije Endbenotung bezieht sich auf die Anderung der Farbe unter
Verwendung des BlaumaBstabes.
Note 1 = sehr niedrige Farbechtheit / starke Verénderung der Farbe
Note 8 = sehr hohe Farbechtheit / keine Veranderung der Farbe
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Untersuchungsbericht Nr. 17-D-25

Allgemeine Beurteilung

4. Methode: Urinbestiandigkeit nach D-LAB Standard

Untersuchungszweck: Aligemeine Beurteilung der Farbe und der Resistenz des Gewebes nach Behandlung mit
kiinstlicher Harnldung.

Priifergebnisse

Untersuchungsgut: 37204 Phil-Deligard — col.: 1001— Stiicknummer: 21243339009

Durchfiihrung der Urinbestandigkeit:

1 ml kiinstliche Harnlésung — Synthetisches Human-Urin-Imitat - wird auf die rechte Seite des Gewebes
gegeben und bei 16 h Raumtemperatur gelagert.

Beurteilung:
Leichte Verdampfung des Wasseranteiles — geringe Verkleinerung des Tropfens. Auf der Gewebeseite, sind keine

Riickstande von geldsten Harnchemikalien als Salzkruste sichtbar.Die Harnlésung ist nicht bis auf die Riickseite
des Gewebes durchgedrungen. Es ist keine Farbveranderung durch die Harnlésung entstanden.

»4@@ N (%gtu

i. A. Alicjd Rosler

Labor/Laborleitung

DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG

Als verbindlich gelten nur die Angaben im unterzeichneten Priifbericht.
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